
 

 

 

 

 ࿨࿩࿪ CHECKLIST RAPIDA – Riconoscimento pavimento: LINOLEUM o PVC 

UƟlizzabile da tecnici e operatori del cleaning durante i sopralluoghi. 

 

 Prima di iniziare .1 ݢݡݠݟ 

 IdenƟfica una zona nascosta o non visibile (soƩo mobili, baƫscopa, soglie) 

 Verifica che la superficie non sia traƩata con cere o proteƫvi 

 Se disponibile, recupera un ritaglio o bordo sollevabile del materiale 

 

StrumenƟ consigliaƟ: 

 Ago metallico o chiodino 

 Accendino o accendigas 

 Spatola di plasƟca o cacciavite smussato 

 CuƩer (se autorizzato) 

 Panno in microfibra umido 

 Candeggina pura o acqua ossigenata 130 volumi 

 

 

 ๞๟๠๡ 2. Prova dell’ago caldo / punta riscaldata 

Procedura: tocca la superficie con una punta metallica calda per 1-2 secondi. 

  ⰨⰩ Linoleum: brucia lentamente, lascia una macchia scura, odore vegetale simile a olio 
coƩo. 

  එඒ PVC: fonde rapidamente, lascia un affossamento lucido, odore chimico/plasƟco. 

 

   3. Prova di raschiamento leggero 

Procedura: usa una spatolina per graƩare leggermente un punto nascosto. 

  ⰨⰩ Linoleum: superficie sfarina, colore e disegno visibili anche soƩo. 

  එඒ PVC: si consuma solo la parte superiore, soƩo è visibile il supporto plasƟco uniforme. 

 



 

 

 

 

 ၒၓ 4. Prova chimica (candeggina o acqua ossigenata) 

Procedura: applica una goccia su una zona nascosta, aƩendi 1-2 minuƟ. 

  ⰨⰩ Linoleum: può mostrare un leggero scolorimento, reazione visibile. 

  එඒ PVC: in genere resistente, possibile lieve lucidatura o nessuna reazione. 

 

 Prova al taƩo .5 ٮ٭٬ 

Procedura: tocca con mano asciuƩa 

  ⰨⰩ Linoleum: caldo, asciuƩo, sensazione materica e naturale. 

  එඒ PVC: freddo, gommoso, superficie liscia e plasƟca. 

 

 ⨋⨌⨍⨎⨏⨐ 6. Verifica bordo sollevato o ritaglio disponibile 

Procedura: ispeziona il lato inferiore di un bordo sollevato o di un pezzo avanzato. 

  ⰨⰩ Linoleum: presenza di reƟna in juta naturale ben visibile (trama tessile soƩo). 

  එඒ PVC: retro compaƩo in plasƟca omogenea o goffrata, senza trama. 

 

 ࿨࿩࿪ Risultato finale – Segna qui: 

 Pavimento idenƟficato come LINOLEUM 

 Pavimento idenƟficato come PVC 

 

 ៨៩៪៫៬៭៮៯៰ Note Operatore 
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 ᢇᢈᢉᢊ Note finali 

 Non eseguire prove invasive senza autorizzazione. 

 In caso di dubbio, contaƩare il supporto tecnico CleanAPP. 


